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1. Vorbeugende Mal3nahmen

Im Eingangsbereich ist der Einsatz ausreichend mBioeierter, wirksamer Sauberlaufzonen (mindessenis

4 Schrittlangen) erforderlich, die regelmafiig gegtioder ausgetauscht werden muissen. Dies vertresiten
grofRen Teil des Schmutzeintrages und verringenngiehanische Belastung des Bodens.

Stihle mit defekten oder fehlenden Stuhlgleitermvisoungeeigneten Stuhlrollen zerstéren sowohl den
Oberflachenschutz als auch den Fuf3bodenbelag ndddsiher zu vermeiden. Der Einsatz geeigneter Stuhl
bzw. Mobelgleiter (z.B. scratchnomore, www.httpuw.dr-schutz.com/scratchnomore), sowie weiche Stuhl
/IMdbelrollen (Typ W nach DIN EN 12528 und 12529)dsingend zu empfehlen.

2. Bauschlussreinigung

Der neu verlegte Bodenbelag muss vor der Benuteurgy Bauschlussreinigung unterzogen werden, um ver
lege- und baubedingte Rickstande und Verschmutaungentfernen.

Hierzu PU Reinigerin einer Verdinnung von 1:10 mit Wasser einsetBa&n.geringen Bauverschmutzungen
kann die Konzentration dem Verschmutzungsgrad estbend verringert werden. Die Reinigungslosung auf
dem Belag verteilen und diesen nach einer Einwitkze ca. 10 Minuten unter Verwendung ei@nschei-
benmaschine SRiit Schrubbtirste oder rotem Pad schrubben. DienStflotte mit einenSprihsaugemit
Hartbodenadapter oder ddtremium F2aufnehmen und den Belag mit klarem Wasser nesigedin, bis alle
Reinigungsmittelreste vollstandig beseitigt sind.

3. Unterhaltsreinigung

3.1 Beseitigung von Staulie Entfernung von lose aufliegendem Staub und Sthmrfolgt durch Wischen
mit nebelfeuchtem Wischmopp.

3.2Manuelle oder maschinelle Nassreinigurfyr Beseitigung haftender Verschmutzund®s Reinigerim
Verhaltnis 1:200 verdinnen und den Boden im Nasdwesfahren mit einem geeigneten Wischmopp
(z.B. demQuick Step oder unter Verwendung eines Reinigungsautomat& ¢emPremium F2 reini-
gen. Bereiche, die einer regelmalligen Desinfeki@nigung zu unterziehen sind, nidesinfektionsrei-
niger Konzentra{geprift nach den Richtlinien der Liste DGHM uret % AH) behandeln.

3.3 ZwischenreinigungWenn haftende Verschmutzungen nicht im Nasswisc¢alern beseitigt werden kon-
nen, empfiehlt sich eine Zwischenreinigung R Reinigerin einer dem Verschmutzungsgrad entspre-
chenden Verdinnung mit Wasser (z.B. 1:50 bis 1:1D@ Reinigung erfolgt unter Verwendung eines
Schrubbers/Reinigungsautomaten oder im Cleanetveria Regelmalfiiges Polieren des gereinigten Bela-
ges mit deiEinscheibenmaschine SRP2¢®0 U/Min) und einem weil3en Pad oder Polierblestefiehlt
sich fur eine optimale Werterhaltung.
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4. Entfernung von Flecken und Gummiabsatzstrichen

Hartnéckige Flecken und Gummiabsatzstriche lasgdnmsit unverdinntenPU Reinigerin Verbindung mit
einem Tuch oder kratzfreien weiRen Pad entfermanAhschluss mit klarem Wasser nachwischen. Flecken
moglichst umgehend entfernen, da sich bestimmtekEtearten bei der Alterung im Belag festsetzen danth

nur schwierig oder unvollstandig beseitigt werdénrien.

5. Grundreinigung

Zur Entfernung besonders hartnéckiger Verschmueminmd Rickstande, die das Aussehen der Oberflache
beeintrachtigen und sich nicht mit den Methoden ldafenden Reinigung beseitigen lassen, oder um den
Boden fur eine Sanierung (siehe ,Proaktiver Lartgzbiutz/Sanierung“) vorzubereiten, wird eine Grund-
reinigung des Bodenbelages erforderlich.

Hierzu Grundreiniger R in einer Verdinnung bis tib Wasser auftragen und den Boden nach einer Binwi
zeit von 10-15 Minuten unter Verwendung einwirkassen und unter Verwendung einer langsam laufenden
Einscheibenmaschine (z.B. SRP 1) mit dem PU Samjspad schrubben. Nach vollstandiger Aufnahme der
Schmutzflotte mit einem Sprihsauger mit Nassalmizey( z.B. Dr. Schutz Nasssauger PS 27) den Batag
klarem, wenn mdglich, warmem Wasser neutralisiet#g, alle Schmutz- und Reinigungsmittelreste voll-
standig beseitigt sind (das Wischwasser schaunmt diht mehr!).

Um eine optimale Haftung von Permanentbeschichtureye werkseitig PU-vergiteten Bodenbelagen zu
gewahrleisten, ist eine Unterstitzung der Neuwtbs mit einer Einscheibenmaschine (z.B. SPR 1J un
einem neuen PU Sanierungspad (max. 50 m2/Padséitedlerlich. Hierdurch wird die Oberflache zusitzl
mattiert.

Das Reinigungsergebnis ist fachkundig zu bewerten.

Zur Entfernung alter Pflegemittelschichten auf Aliestandigen alteren Beldgen kann statt GrundyeinR
auch Profi Grundreiniger oder Turbo Grundreinigemvendet werden (nicht bei Linoleum).

Hinweis: Soll der Belag im Anschluss nicht mit eineRlU Siegel beschichtet werden, statt des PU
Sanierungspads eine Schrubbirste oder ein rotesiRPsatzen.

6. Proaktiver Langzeitschutz / Sanierung

Um die Schutzwirkung, die Verringerung der Schmatzing und die Erleichterung der laufenden Reinggun
die durch die PUR-Vergitung erzielt wird, langfigsaufrecht zu erhalten, empfiehlt sich der proakiiang-
zeitschutz der Vergitung bzw. die rechtzeitige Samig von Beschadigungen. Zuvor ist die Entfermuog
Schmutz und anderen fest anhaftenden Riickstandedimgt notwendig (siehe Grundreinigung).

Proaktiver Langzeitschutz: Nach langerer Zeit derutzhng und Sichtbarwerden erster
VerschleiRerscheinungen sollte die werksseitigegifieng mit dem PU Siegel-System aufgefrischt werden
Hierzu das mit dem zugehérigen Vernetzer aktivideteé Siegel mit der Lackrolle ,Aquatop” (10 mm)
entsprechend Gebrauchsanleitung gleichméaRig aufvddtommen trockenen Boden auftragen. 24 Stunden
nach dem Trocknen der Siegelschicht kann der Bedmgichtig benutzt werden. Die Endbestandigkeit des
Siegels wird nach ca. sieben Tagen erreicht.

Sanierung: Bei deutlichen VerschleiRerscheinungenaerkseitigen PUR-Vergutung PU Siegel entspreghen
Gebrauchsanleitung zweifach auftragen. ZwischenAddiragen die Trocknung und Trittfestigkeit degat-
gegangenen Filmes (min. 2 Stunden) abwarten, aifteige jedoch am selben Tag aufbringen.

Frisch versiegelte Boden kénnen 24 Stunden nacimdgeng der Versiegelungsarbeiten wieder vorsichtig
genutzt werden. Die Endbestandigkeit des Siegeadfilmird nach ca. sieben Tagen erreicht.

7. Werterhaltung in speziellen Objektbereichen

Die Werterhaltung des Belages in speziellen Obgykiichen kann besondere MaRnahmen und Produkte erfo
derlich machen, z.B. um Belagsverfarbungen durdiige Substanzen (Haarfarbemittel, Weichmachey etc.
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minimieren (in Arztpraxen, Frisiersalons, Autohduseetc.) oder um besonders rutschhemmende
Eigenschaften zu gewéhrleisten. Fragen Sie hiesmibvunsere anwendungstechnische Beratung.

8. Wichtige Hinweise

Ist die rutschhemmende Eigenschaft des BodenbdBgwertungsgruppe R10 oder hoéher) weiterhin zu
gewahrleisten, dann wird von der Einpflege bzw.i&amg des Bodenbelages mit einer Polymerdispersion
oder einer Permanentversiegelung unbedingt abgerate

Diese Reinigungs- und Pflegeanleitung wurde in Ahsipe mit dem Hersteller des Bodenbelages ersiat.Qualitat,
Umweltvertraglichkeit und die Anwendungsbereiche gienannten Reinigungs- und Pflegemittel sind voabhangigen
Prifinstituten gutachtlich bestatidqdurch Weitergabe dieser Reinigungs- und Pflegeankeing an seinen Auftraggeber
erfiillt der Bodenleger bei Neuverlegung eines Bodbelages die Vorschrift der DIN 18 365.

Haben Sie weitere Fragen zur richtigen Reinigurd) Rflege von elastischen Bodenbeldgen oder inferessSie sich fir
eine Reinigungsanleitung fur textile Bodenbelagenden Sie sich bitte an unseren Beratungsdienst.
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